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Microtorce Thin RTU

Gotowa do uzycia drobnoziarnista
mikrozaprawa z wypetniaczami mineralnymi i
zywicg akrylowag
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Microforce Thin RTU

Gotowa do uzycia drobnoziarnista mikrozaprawa z
wypetniaczami mineralnymii zywicg akrylowg

Wtasciwosci produktu

Gotowy do uzycia, nie wymaga mieszania komponentow. tatwiejszy
w aplikacji, otworz wiadro i naktadaj.

Ziarnistos¢ <100u do dekoracji i teksturowania (maksymalnie 0,5
mm).

Wysoka przyczepnosc¢ do podtozy.

Dobra odpornos¢ mechaniczna (zginanie i sciskanie).
Elastyczny, nie peka.

Mozliwos¢ barwienia pigmentami MICROFORCE RTU 100% WP.
Do wewnetrznych scian

W petni wodoodporny

Wiasciwosci techniczne

Wyglad: : Pasta

Gestosc : 1,58 g/ecm?3

Wielkos¢ ziarna : < 0,1 mm
Grubos$é/warstwa : < 0,25 mm
Przyblizone zuzycie : 0,35 kg/m2/warstwa
Odpornosc¢ na scieranie (Taber) : 0,175 g

Twardosc¢ powierzchni (Shore D) : 60
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Microforce Thin RTU

Gotowa do uzycia drobnoziarnista mikrozaprawa z
wypetniaczami mineralnymi i zywicg akrylowg

Metoda zastosowania

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia, na ktérej bedzie stosowany Microforce RTU thin 100%
WP, musi by¢ czysta, zdrowa | wolha od zabiegdw
wykonczeniowych (takich jak wosk), luznych czastek lub farb o
niedostatecznej przyczepnosci oraz innych zanieczyszczen, ktore
mMoga wptywac na przyczepnosc.

Wszelkie zabiegi gruntujgce nalezy wykonac¢ na 14-21 dni przed
aplikacja Microforce RTU thin 100% WP. Jesli podtoze jest wilgotne,
nalezy je potraktowac specjalnymi produktami do usuniecia
wilgoci, a takze nalezy zastosowac bariere paroszczelng Epoxim
plus 3C.

Jedli podtoze ma pekniecia, szczeliny, nierdwnoséci i/lub dziury,
nalezy je wczeéniej naprawié za pomocg produktéw naprawczych i/
lub wyrownujacych, takich jak Primer 2C. Na podtozach chtonnych,
takich jak tynk cementowy, gips lub ptyty gipsowe, nalezy natozy¢
Hidroprimer na powierzchnie i pozostawi¢ do wyschniecia na co
najmniej 2 godziny i maksymalnie 48 godzin.

Na podtozach mato chtonnych i ze ztgczami, takich jak ptytki,
marmur, lastryko, terazzo, nalezy natozy¢ Microforce RTU base 100%
WP w celu wypetnienia szczelin | potgczen, pozostawiajac do
wyschniecia na 4-6 godzin.

Nastepnie natozy¢ Microforce RTU rustyk lub thin 100% WP.

WAZNE

Czyszczenie narzedzi

Narzedzia tatwo czysci sie wodga, zanim materiat
stwardnieje.

Stwardniaty produkt mozna usunac tylko mechanicznie.

Opakowanie

Wiaderko 12 kg
Wiaderko 4 kg

Przechowywanie

Produkt nalezy przechowywac w oryginalnym, zamknietym
pojemniku w temperaturze od 10°C do 28°C.

Trzymac z dala od zrdodet ciepta, bezposredniego swiatta
stonecznego i mrozu.

Data waznosci: 6 miesiecy od daty produkcji, przy
zachowaniu okreslonych warunkdéw przechowywania.

Komentarze i zalecenia w tej karcie charakterystyki, chociaz oparte na najlepszych doswiadczeniach firmy, powinny byc¢ traktowane wytacznie
jako orientacyjne i musza by¢ zweryfikowane poprzez doktadne, praktyczne zastosowania. Dlatego przed uzyciem produktu osoba
odpowiedzialna musi zdecydowac, czy nadaje sie on do zamierzonego uzycia i przyjac na siebie wszelka odpowiedzialnosc¢, ktéra moze
wyniknac¢ z jego stosowania. Gdy produkt zostat uzyty lub zastosowany, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za forme, metode i

warunki zastosowania.
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